
 
 
 
 

In-house Schulung: Folienseminar für Vertrieb 
 
 
Termin:   
Ort:     
Referent: René Arm, arm-alysis 

 
 
1. Folienherstellung 
Flachfolienherstellung, Blasfolienherstellung 
Düsenausstattungen und Fehlerquellen 
Reckverfahren 
 

 
 
 
2. Überblick typische Basismaterialien 
für veredelte Folien 
Druckträgerfolien 
Folienkern (Sperrschichten) 
Siegelschichten aus PE und PP 
Unterschiedliche Peelfolienkonzepte 

 
3. Herstellungsverfahren von 
Verpackungsfolien 
Klebstoffkaschierung 
Extrusionskaschierung  
Wechselwirkung Farbe / Kleber 
Vorbehandlung 
Stolpersteine in der Praxis 

 

4. Additive für Polyolefin Folien (PE, 
PP) 
Gleitmittel 
Antiblockmittel 
Antistatika, Antifog 
Stolpersteine in der Praxis 
 

 
 
 
 

5. Unterschiedliche Verbundfolien 
und ihre Anwendung 
Kriterien anhand des Einsatzzweckes 
Kriterien anhand der Verpackungsmaschine 
Vorstellung von Beispielen von 
unterschiedlichen Verpackungskonzepten 
 

 
 

 
 
 

Hoher Reibwert - Nicht gleitende Folie 

Homogene GM-Verteilung 

Anfängliche GM-Diffusion 
(durch die amorphe Phase) 

Monoschicht 
bildet sich aus 

Monoschicht 
fast ausgebildet 

Abnahme des Reibwerts - 
mäßige Gleiteigenschaften 
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Zeit nach Extrusion 

Quelle: 


